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Futesi koltség-megtakaritas,

kornyezettudatos gondolkodas

Az Ytong Multipor asvanyi hészigeteld lapok kivald anyagtulajdonsagaik révén

fitéenergiat takaritanak meg, és jelentés mértékben hozzajarulnak a kornye-

zetvédelemhez.

A jové épitése mar nem hagyhat-
ja figyelmen kivil a héhidmentes,
kivald hészigetelés( épitési mo-
dot. Az Ytong Multipor asvanyi
hdszigeteld lapok alkalmazasa
a hagyomaéanyos épitéanyagok-
nal minimalisra csokkenti a
héveszteséget és mindenhol
optimélis hészigetelést biztosit.
Nemcsak a tetében és a kiilsé
falon, hanem belsé falakon vagy
pincefédémeken és mélygara-

zsokban is.
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Komplett épitési rendszer.

A ,szigetel6éanyag” fogalmat
eddig tobbnyire olyan tulajdon-
sagokkal kapcsoltak 6ssze mint
.puha” vagy .0sszenyomhato”.
Az Ytong Multipor asvanyi hé-
szigeteld lap egy Uj fogalmat

vezet be: tomar.

Az Ytong Multipor &svanyi hészi-
geteld lap a Xella épitési rend-
szer () rendszereleme. A Silka
mészhomoktéglabol vagy az
Ytong pérusbetonbdl készilt
homlokzati éplletszerkezetek
a kiegészité Ytong Multipor as-
vanyi hoszigeteld lapokkal kivald
hoszigetelést kapnak és igy tel-
jesitik az Energiahatékonysagi
El6irdst. Az Ytong porusbeton
és az Ytong Multipor &svanyi

hészigeteld lap kombinacidjaval

passzivhazak is épithetdek.

A nem éghetd, tomdr Ytong
Multipor asvanyi hészigeteldla-
pok szalas anyag felhasznalasa
nélkil érnek el olyan hészigeteld
hatast, mint az eddig hasznéla-
tos egyéb ilyen jellegl hészige-
telé anyagok. Az Ytong Multipor
hészigetel6 lapok asvanyi erede-
tlek, ezért nem éghetdek.

A .kdrnyezetbarat épitési termék”
kitlintetés azokat az épittetdket is
meggyozi, akik nagy sulyt helyez-

nek a kdrnyezetbarat épitésre.
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Tartos ertekallosag,
epitési karok megakadalyozasa

A kiegészitd Ytong Multipor asvanyi hdszigeteléssel ellatott és hohidmentes

szerkezetek megakadalyozzak a héveszteséget és a paralecsapddas kialaku-

lasdnak veszélyét.

Meglévo éplleteknél a héhidak
vagy az elégtelen hdszigete-
lés repedéseket okozhat vagy
adtnedvesedéshez vezethet a
vakolatban és a falazatban.
Ezek kovetkezményeként ener-
giaveszteség, de szélséséges
esetben akar penészedés is ki-
alakuthat.

Ezek a hibdk csokkentik az in-
gatlanok értékét és felujitas-

sal javithatok ki. Uj épliletek

esetén karosodas veszélye all

fenn, mert a hazakat a modern
nyildszarok megjelenése o6ta al-
taldban légzaréo modon épitik.
A héhidakon kicsapoddé para
mar nem tavozik Ugy a lakdtér-

b6l, mint kordbban.

A Silka mészhomoktégla és az
Ytong poérusbeton épitéanyag-
okkal torténé héhidmentes

épitkezés Ytong Multipor asva-

nyi hészigetelé lap hasznalata-
val tovabb fokozhato a szerkezet

hdszigetel6 képessége.

Az Ytong Multipor asvanyi hészi-
getel lapok pl. tégla- vagy be-
tonfalak utélagos szigetelésére
is alkalmasak. A paraatereszt6
Ytong Multipor hészigeteld lap
kompenzalja a nemkivdnatos
paralecsapddas képzddését, igy
megakadalyozza a nedvesség-

karok kialakulasat.



Tomor, asvanyi és szalasanyagmentes
szigetelés az Ytong Multipor-ral

Az Ytong Multipor asvanyi hészi-
geteld lap el6allitasa kornyezet-
kimélé modon torténik.
Eléallitasahoz felhasznalt anya-
gok: mész, homok, cement és viz,
melyekhez pérusképzé anyagot
kevernek.

Az &svanyi és egyuttal szalas-
anyagmentes Ytong Multipor as-
vanyi hészigetelé lap a hészige-

telés U minéségét kinalja: tomor,

Rendkivili anyagtulajdonsagainak koszonhetden az

Ytong Multipor asvanyi hdszigeteld lap széleskorlen

alkalmazhatd hoszigeteléanyag.

mégis j6 hészigetels. Mindezeken

tul a lapok nem éghetdk, alaktar-

tok, nyomasalldk és viztaszitok.

Hogy egy modern szigetel6-
anyagnak jo hdszigetelének
kell lennie, magéatol értetédo.
Az Ytong Multipor azonban tob-
bet tud ennél. A hészigeteld lap
a kivald hészigetelés mellett az
asvanyi épitéanyagok jo para-
atereszt6-képességével bir, és
igy gondoskodik a természetes,

a hémérséklet és paratartalom

szempontjabél kiegyensulyozott

beltéri klimardl.

Az Ytong Multipor asvanyi hé-
szigeteld lap specialis anyag-
tulajdonsagainak készonhetden
kilonb6zé alkalmazasi terile-
teken hasznalhato fel: lako6- és
ipari épliletek épitésében, régi

és Uj épuleteknél.

Az ETA-05/0093 Eurépai Miszaki

Engedély biztonsagot szavatol.
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Ytong Multipor

asvanyi hoszigetelolapok elonyei

Az Ytong Multipor &svanyi hé-
szigeteld lapokat egyszerlen
és konnyen lehet felragasztani
a falra és a fodémre az Ytong
Multipor habarccsal.

A kilonleges, specialis falaknal
kilondsen kedvezd a ragasztas-
sal torténd elhelyezés. Nagy te-
rileten a gyakorlott szakember j6
lerakasi teljesitményt érhet el.

A csekély bedolgozasi id6 egyér-

telm{ idényereséget teremt.

Az Ytong Multipor asvanyi hészi-
geteld lapok formaja és kis sulya
fodémeknél, és a falak fejmagas-
sag feletti részein kdnny( beépi-
tést tesz lehetdvé.

A cs6vezetékeknél pontosan és
konnyen lehet vagni a hészige-

telé lapokat.

A szigetelendd fellilet egyenet-
lenségeit Ytong Multipor ha-
barccsal sikra igazitjuk. A hészi-
geteld lapok esetleges eltéréseit
a kitiremkedd habarcsot csi-
szoldlappal elsimitjuk. Felllet-
kezelésként az Ytong Multipor
habarccsal torténd, teljesen
sima fellletd Uveg fatyol er6-
sités( paraateresztd tapaszo-

las késziilhet. Ezt kovetheti a

mész vagy szilikat kotdanyagu

glettelés, festés.

Képek, dekoracidk biztonsago-
san felszerelhetdk a belsé oldali
szigetelésre. Felerdsitési maodtél
fligg6en pontterheléstél 3 kg-ig

van lehetdség.

Az Ytong Multipor asvanyi hészi-
geteld lap kézi flirésszel konnyen

méretre vaghato, akar ivesre is.

Az Ytong Multipor asvanyi hoszi-
geteld lapok viztaszitoak.

A kovetkez0 tesztet végezték el a
mélygarazsoknal:

Az Ytong Multipor dsvanyi hdszi-
geteld lapot betonfeliiletre ra-
gasztottdk és 3 napig viz alatt
tartottdk. A végeredmény: a
lapok sértetlenek voltak, a ra-
gasztds megmaradt és néhany
nap utadn a lapok kiszdradasat
kovetéen helyreallt a hészigete-
lési funkcio.

Mas hdészigeteld rendszernél
ilyen esetben gondoskodni kell

a szigetelés cseréjérdl.

A hészigetelés egyben parasza-

balyozd szerepet is betolt, mely-

nek soran a fal belsd oldalan a
paratartalom alacsony marad,
igy nem lesz kicsapddas a korab-
bi hideg feliileten. A ligos kozeg
gatolja a penészképzddést, a pe-

nészgombak elszaporodasat.

Az Ytong Multipor hészigeteld
lap megkapta a Magyar Kor-
nyezetbarat Termék TanUsitva-
nyat. Okolégiailag kifogastalan

épitéanyag.

A bedolgozas soradn keletkez6
maradék lapok Ujrafelhasznal-
hatoak.

A beépités soran keletke-
26 kisebb sériilések az Ytong
Multipor habarccsal egyszer(en
kijavithatok.

Az Ytong Multipor &svanyi hé-
szigetelé lapok - a hozza tar-
tozd habarccsal rendszerben
is —az EN 13501-1 szerinti Al
épitéanyag-osztaly nem éghetd
hészigeteld anyagai kozé tar-
toznak. Ez lehetdvé teszi sza-
mos olyan alkalmazési terile-
ten torténd hasznalatat, ahol
mas hdészigeteld anyagok nem

alkalmazhatok.



Epiiletfizika,

ho-, tliz-, zaj- és paravedelem

Az Ytong Multipor asvanyi hészi-
geteld lap 100%-aban homogén
anyag, hévezetési értéke 0,045
W/mK. Alkalmazésaval kit(ing

JU"-érték érhetd el.

A teljes fellletd ragasztasos
technika alkalmazéasaval a hé-
hidak elkerlilhetéek, amelyek
pontszerd vagy vonalmenti me-
chanikai rogzités esetén gyakran
fennallnak.

Minimalis hoveszteség

A nem éghetd Ytong Multipor
asvanyi hészigetelé lapok az

Al-es t(zallosagi osztalyba tar-

toznak. A ragasztdshoz hasz-

nalt Ytong Multipor habarccsal
a szerkezet teljes biztonsagrol
gondoskodik. TGz esetén ma-
gas hémérsékleten sem ke-
letkezik mérgezé gaz és flst.

Nem égheto

Bizonyos helyeken, (pl. terem-
gardzsokban), betartandd tlzvé-
delmi kovetelményeket irnak el6
falakra és fodémekre. Amennyi-
ben e falak nem felelnek meg a
DIN 4102-4 el6irasnak, abban
az esetben az Ytong Multipor
habarccsal felragasztott Ytong
Multipor dsvanyi hészigeteld la-
pokkal mar elérheté megfeleld
tlzvédelmi osztaly.

Biztonsagos tlizvédelem

Az Ytong Multipor asvanyi hé-
szigeteld lapok 95%-0s porozi-
tédsaval gondoskodik a zajcsok-
A DIN EN 11654

szabvany szerint a D zajosztaly-

kentésrél.

nak felel meg.

Hangelnyelo

Az Ytong Multipor asvanyi hé-
szigeteld lapok j6 paraateresztd
képességgel rendelkeznek. Igy
gondoskodnak a természetes, a
hémérséklet és a paratartalom
szempontjabol kiegyensulyozott
beltéri klimarol.

Paraatereszto.
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Epiiletfizika

Homlokzati belsé oldali falak héfotoja Ytong Multipor hészigeteld lapok elhelyezése

elOtt és utan

Az alabbi épllet belsd oldali
hészigetelése Ytong Multipor
asvanyi hészigeteld lapokkal keé-

szult. A hofotok infrakameraval

készlltek, amelyek megmu-
tatjdk, hogy az épulet mely ré-

szén kedvez6 ill. kedvezétlen a

hészigetelés. Az itt bemutatott

éplletek egyértelmdlen bemu-
tatjdk az Ytong Multipor asvanyi
hészigeteld rendszerrel készilt

hészigetelés elényeit.

1. kép: Kiilso felvétel -
szigetelés nélkiili falnal
Lathatd, hogy a hdszigeteletlen
téglafal homlokzat erésen fel-
melegedett, amit a sargatol a lila
szinekig mutat a héfoto.

Nem megfelel6 a hészigetelés.

2. kép: Belso felvétel -
szigetelés nélkiili falnal
A szigeteletlen fal alacsony kiil-
s6 homérsékletnél hideg, amit a
z6ld szinek mutatnak. A meleg
elemek, pl. a hésugarzok, vagy
a fltécsovek a sarga-mélyvoros
szinekkel jelennek meg.

Nem megfelel6 a hészigetelés.

3. kép: Belso felvétel -
szigetelt falnal

Az Ytong Multipor asvanyi hé-
szigetel6 lappal szigetelt fal
narancssarga és piros szi-

ne mutatja a j6 hbszigetelést.

A falfelilet magas homérsék-
lete héveszteség minimalis

energiaval fenntarthato.
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Ytong Multipor

Alkalmazasi teriiletek, felhasznalas

A pérusbeton gyartas elmult év-
tizedek alatt torténd folyamatos
fejlesztései eredményeképpen
a hagyomanyos falazé anya-
gok gyartdsa mellett lehetévé
valt az alacsony testslriség(,
egyedi tulajdonsagu pérusbeton
termékek gyartasa. Ezek a ter-
mékek egyedi tulajdonsagaik és
specialis anyagszerkezetlik miatt
Ujdonsagot képeznek a hészige-
telések széles termékpalettajan.
Az Ytong Multipor termékek a
Xella Internationale németorsza-
gi gyaraiban készilnek. Hazank-
ban 2008. oktober 1-jét6l kerilt
forgalomba.

A termékek folyamatos ellatasa-
nak érdekében a magyarorszagi
YTONG gyarban készletezzik ter-

mékeinket.

A lakdéhelyéhez legkdzelebbi
markakereskeddk listajat illet-
ve termékeinkhez kapcsolddo
legfrissebb miszaki informaci-
6kat a www.xella.hu internetes
oldalon talalja meg. A termékek
megrendelésének feltételeirdl és
a szallitdsi hataridékkel kapcso-
latosan markakereskeddink ad-

nak pontos informaciot.

Termékeink minéségét a német-
orszagi gyarainkban mukdodtetett
minéségiranyitasi rendszer ma-
kddtetése, folyamatos belsé gyar-
toi termékellendérzés és kilso
figgetlen fél altal rendszeresen
torténé mindsitése garantalja.

Magyarorszagon a CE tanusit-
vany és a .KORNYEZETBARAT"
termék védjegy hasznalata a

termék megfelel6ségét és mi-

néségét igazolja.

Halmajugra/Gydngyos

Telefon: +36 37 814 100
Fax: +36 37 814 190
E-mail: xella@t-online.hu
internet: www.xella.hu

YTONG - Falazéelemgyar
Halmajugra/Gyongyds

+36 37 814 150
+36 37 814 192

Telefon:

Fax:

Ytong Multipor 1"



Anyagkezelés

Ytong Multipor

hoszigetelo lap

Az Ytong Multipor hészigetel
lapok védofolidval elldtva rak-
lapos kiszerelésben kertilnek
forgalomba. A szigetelé lapok
szallitasi és tarolasi védelme
fokozdsa érdekében a lapok a

raklapon beltl is, kisebb egysé-

gekben, védaéfolidzva vannak.

A raklapok taroldsa és mun-
kahelyi deponélésa kelléen te-
herbird, egyenletes padozatu
atfolyd viztél mentes tertleten

torténjen.

A raklapokat megbontani és a
csomagold foliat eltavolitani csak
kozvetelnil a felhasznalas elétt

célszerl. A megbontott csoma-

gokat, hészigetel6 lapokat lehe-

téleg mielébb be kell épiteni.

A hoészigeteld lapok felhasznalds
kozbeni épségének megodvasa
érdekében kerilni kell a feles-
leges anyagmozgatést, a mun-
katerileten torténdé tobbszori

atrakodast.

hosszusag
Ytong Multipor 50 600
Ytong Multipor 75 600
Ytong Multipor 100 600
Ytong Multipor 125 600
Ytong Multipor 150 600
Ytong Multipor 200 600

szélesség | vastagsag @ db/raklap
500 50 96
500 75 60
500 100 48
500 125 36
500 150 30
500 200 24

m?/raklap
28,80 3,33
18,00 3,33
14,40 3,33
10,80 3,33
9,00 3,33
7,20 3,33

Ytong Multipor habarcs
Az Ytong Multipor habarcs zsékos
csomagolasban keril forgalomba.

A habarcs tarolaséat fedett, szel-

(L/zsak)

l6ztetett, fagymentes helyen kell
megoldani. A felszivargd nedves-
ség és az atfolyo viz altal okozott

karosodasok elkeriilése érdeké-

ben a tarolas torténjen raklapon.
A megbontott csomagolasu ha-
barcsot a leheté legrovidebb idén

belil fel kell hasznalni.

(l/zsak) (l/zsak)

(kg/zsak)

Ytong Multipor

Hészigeteld habarcs 20

(kg/raklap)

(zsak/raklap)

50 700 35
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Homlokzati falak belso oldali hoszigetelése

Alkalmazasi teriilet

Az Ytong Multipor hészigete-
6 lapokkal torténd belsé oldali
hészigetelés megoldast nydjt a
szerkezet hészigeteld képessé-
gének javitasara, ott ahol a ha-
tarold szerkezet hészigetelése a
kilsé oldalon nem valdsithatoak
meg. llyen esetek példaul a ma-
emlék homlokzatok (az eredeti
homlokzat megtartasa miatt],
beépitési korlatok, tdrsashazak
homlokzatai (tulajdonjogi prob-
[émak miatt).

A belsé oldali hdszigetelés kiala-
kitdsa csak normal hémérséklet(
és paraterhelés( helyiségekben
alkalmazhaté megoldas, ezzel el-
kertlhetd a tulzott mérték( para,
szerkezetbe torténd bejutdsa.

Az Ytong Multipor hészigeteld
lapok alacsony paradifflzios el-
lenalldsa és kapillaris szerkezete
biztositja, hogy a bels6 oldali h6-
szigetelés parazaro réteg nélkil
kertljon kialakitasra.

Az anyagszerkezet a ftott tér
paratartalmat képes felvenni,

majd azzal egyidejlleg a kapil-

laris szerkezetnek kdszdnhet6-
en azt visszavezetni a belsé tér
felé (kiszaradas).

A tartésan magas paratartalmu,
szell6zetlen és nedvességnek
kitett helyiségek [mosdkonyhak,
szigeteletlen vizes pincék] utéla-
gos belsé oldali kiegészité szige-

telésére nem alkalmazhato.

Felhasznalas

A bels6 oldali hészigetelés ki-
alakitdsa minden esetben Ytong
Multipor habarccsal, a hészige-
teld lapok teljes fellileten torténd
ragasztasaval torténik. A ragasz-
téhabarcs alkalmazasaval bizto-
sithatd a lapok kelld szilardsagu
tapadasa, mely megakadalyozza
a falszerkezet és a hészigeteld
lapok kozotti paralecsapddast.
Bels6 oldali hdszigetelés elké-
szitése elbtt a szigetelendd fal
fellletérdl a meglévd rétegeket
(tapéta, festés, glettelés, stb...)
illetve a laza vakolatrészeket el
kell tavolitani. Amennyiben szik-

séges, a fellletet ki kell egyenli-

teni vakolatjavitd anyaggal, vagy

Ytong Multipor habarcs réteggel.
Az elékészitett felllet legyen sta-
bil és pormentes.

A szigeteld lapok felrakasat meg-
el6z6en ellenérizni kell a szige-
telend6 fal geometriai méreteit,
a padldszintet, amelyek alapjan
meg kell hatarozni az els sor
fels6 élének vonalat.

Az Ytong Multipor habarcsot fu-
rogépbe fogott keverdszarral, az
eléirt vizmennyiség hozzaadasa-
val csomdmentesre és egyen-
letes slrlséglre kell keverni.
A habarcsot a hdszigetelé lapok
teljes feliiletére 10 mm fogazatd
glettvassal hordjuk fel.

A hészigeteld lapot a felllet-
hez torténé nyomassal és ol-
dalirdnyban (a habarcsbordak
irdnydra merélegesen) torténd
kb. 2 cm-es eltolassal kell a vég-
leges poziciéba csusztatni, mely
lehetdvé teszi a habarcsbordak
elteriilését, az egyenletes és
teljes feliilet( tapadast.

A lapokat egymashoz tompa Ut-
koztetéssel ,szaraz kapcsolattal”

kell csatlakoztatni, soronként fe-




les- kotésben elhelyezni. Az ele-
mek szlikség szerinti méretre va-
gasa kézi flrésszel elvégezhetd.
A teljes felllet elkészitése, il-
letve a habarcsréteg megszilar-
duldsat kovetéen a felllet egye-
netlenségei kézi csiszoldlappal
korrigalhatoak.

A felllet egylttdolgozdsanak

és mechanikai ellendllasanak

novelése céljabol teljes feliletd

Uvegszal erésitésl agyazd réteg
kialakitdsa szlkséges az Ytong
Multipor habarcs felhaszna-
l&dsaval. Az Uvegszdvet haldt az
alapréteg dgyazéhabarcsba kell
helyezni, az 4gyazo réteget Ugy
kell kialakitani, hogy az Uvegszo-
vet halot teljesen elfedje.

Az agyazdhabarcs réteg végsé fe-
lUletképzése a szokvanyos festési

rétegrendek felvitelével torténhet.

kerUlni kell, de indokolt esetben
minimalis felileten (pl. falikt,
mosdd magotti felulet] ilyen jel-
legl feluletképzés is kialakitha-
t6. Ebben az esetben azonban
az elkészilt hészigetelt feliile-
tet a teljes feluletd Uvegszovet
halé bedgyazasa utan utélagos

dibelezéssel meg kell erésiteni.
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Tartésan magas paratartalmd,
nedvességnek kitett helyiségek
(pl. mosdkonyhak, Gzemi zu-
hanyzok, szigeteletlen vizes pin-
cék, stb.) utélagos belsé oldali
hdszigetelésének kialakitasara

nem alkalmazhato.

Fontos, hogy asvanyi alapu, ala-
csony paradiffuziés - kivald pa-
raatereszt6 képességl - anyagok
(szilikat, gipsz, mész kotGanyagu)
kerlljenek alkalmazasra, melyek
képesek biztositani a teljes szer-
kezet normal légallapotra térténd
kiszaradasat.

Az ettbl eltérd feluletképzési mo-

dok [csempeburkolat, ragasztott
kéburkolatok, stb.) kialakitdsat

Rétegrend

- meglévd szerkezet

- Ytong Multipor habarcs réteg

- Ytong Multipor szigetel6 lap

- Ytong Multipor habarcs

- Uvegszovet, vakolaterdsito
halo (1,2)

- festés




Lefelé hiilo fodéemek hoszigetelése

A mélygarazsok, pincék, folyosok
és nyitott atjarok fodémszerke-
zeteinek hévesztesége jelentds
mértékd, ezért ezek megfeleld
hészigetelésérél minden eset-
ben gondoskodni kell. A szer-
kezetek hészigetel6 paraméte-
reit az energetikai el6irdsok is
meghatarozzak.

A szigeteld anyag kivalasztasanal

nem csupan az anyag hészigeteld

miszaki paramétereire vonatko-
zbéan is megjelennek kdvetelmé-
nyek. Ilyen példaul a hészigetelés
tlzalléosaga, rogzitéstechnikaja
és felliletképzés szlkségessé-
ge. A hészigetelés esztétikus
kialakitdsa és annak egyszer(
kivitelezése is fontos szempont.
Az Ytong Multipor hészigetelés
nem éghetd, illetve tlz esetén
sem bocsat ki mérgezé gazokat,

nem keletkezik fust. Az Ytong

torténd vizszintes szerkezetek
hészigetelése kozvetlenil a fo-
démre, teljes fellletl ragasz-
tassal, dibelezés illetve mecha-
nikus rogzités nélkil térténhet.
Az Ytong Multipor hdszigeteld
lapokkal kialakitott felliletek fe-
lUletképzés nélkil is ellenalloak,
esztétikus megjelenések.

A tartdésan magas paratartalmd,
szellézetlen, nedvességnek kitett

helyiségek szigetelésére nem al-

tulajdonsaga, de az anyag egyéb  Multipor hdészigetelé lapokkal kalmazhato.
U (W/mZK)
Szerkezet tipus: pincefodém  rétegvastagsag o ) . o .
(kévetelmény: U=0,5W/mz2K] ) hosz[ge_t'eles Ytong multipor hoszigeteléssel
nelkiil 75 mm 100 mm 125 mm

vasbeton fodém, flotte 2 cm 15+2 1,39 0,41 034 0,28
eps lépéshang szigetelés
vasbeton fodem, folotte 2 cm 20+2 1,33 0,40 033 0,28
eps lépéshang szigetelés

Az Ytong Multipor hészigeteld
lapok rogzitése Ytong Multipor
habarccsal, teljes felileten
torténd ragasztasaval torténik.
A teljes fellletl ragasztas biz-
tositja a lapok kell§ szilardsé-
gu tapadasat épités kozben, a

habarcs megszilardulasaig is,

igy nem szlkséges a hészi-

geteld lapok ideiglenes alata-

masztasa.

Az alapfeliiletnek kell6 szilardsa-
gunak, laza részektél és portél
mentesnek kell lennie.

A szigetel6 lapok felrakasat
megel6z6en meg kell hatarozni
a szigetelendd felllet geometri-

ai méreteit, valamint a gépészeti

vezetékek, berendezések, azok
tartészerkezeteinek helyét.

Az Ytong Multipor habarcsot fu-
régépbe fogott keverdszarral, az
eldirt vizmennyiség hozzdadasa-
val csomdmentesre és egyen-
letes slrlséglire kell keverni.
A habarcsot a hdszigetel6 lapok
teljes fellletére 10 mm fogazatu

glettvassal hordjuk fel.

Ytong Multipor 15



A hészigeteld lapot a feliilethez
torténé nyomassal és oldalirany-
ban torténd kb. 2 cm eltoldssal (a
habarcs bordak irdnyara meréle-
gesen) kell a lapot a végleges po-
zicidba csusztatni, mely lehet6vé

teszi a habarcsbordék eltertlését,

teljes felllet( tapadast. A lapokat
egymashoz tompa Utkdztetéssel
.szaraz kapcsolattal” kell csatla-
koztatni. Az elemeket soronként
feles- kotésben kell elhelyezni.

Az elemek szikség szerinti

méretre vagasa, alakitdsa kézi

A héhidmentes csomdpontok
kialakitasahoz javasoljuk, a fal
fodém csatlakozasanal a szige-

telés fliggdleges irdnyba torténd

beforditasat. Az elkésziilt felilet
ellenallo, akar tovabbi felilet-
képzési rétegek készitése nélkil
is esztétikus megjelenésd.

s

Az elkészilt hészigetelés feliilet-

képzésének kialakitasai:

- fellletképzés nélkil,

- kozvetlen festéssel,

- Uvegszovet halo erdsitéssel

ellatott tapaszolt kivitelben

Feliletképzés nélkiili, illetve koz-
vetlen festés esetén az elkészilt
hészigetelés esetleges sikfogas-
sagat csiszolassal korregalni
kell, ezUtén a festékrétegek fel-
hordhatoak.

16

Az ilyen médon kialakitott feld-
letképzések esetében a hészige-
telés készllhet diibeles megeré-
sités nelkil is.

Tapaszolt kivitel esetében a ta-
pasz rétegbe Ulvegszovet halo
bedgyazédsa szikséges. Az el-
késziilt hdszigetelt fellletet a
tapaszolds el6tt dibelezéssel
meg kell erésiteni, hészigeteld
laponként 1-1 dibel beépitésé-
vel. A dibeles megerdsités utan

a teljes feliletre glettvassal fel

firésszel elvégezhetd. A teljes
felulet elkészitése utan, a ha-
barcsréteg megszilarduldsat
kovetéen a felllet egyenetlen-
ségei kézi csiszoldlappal korri-

galhatoak.

kell hordani az Ytong Multipor

habarcsot 2-3 mm vastagsag-
ban, majd még annak friss al-
lapotdban az Uvegszdvet haldt
bele kell agyazni.

A hald elhelyezése utan tovabbi
2-3 mm Ytong Multipor habar-
csot kell felhordani a feliletre,
majd mianyag vagy fa simitéval
elddrzsolni azt. Ezutan a felllet
festhetd, vagy, tovabbi finomabb
szemcséjl (&svanyi alapu) glett

rétegekkel elldthato.



Homlokzati falak kiilso oldali hoszigetelése

Az épiiletek héveszteségének,
energetikai mutatéjanak meg-
hatarozd eleme a homlokzati
hatérold szerkezetek hészigeteld
képessége. Ez meglévd éplle-
tek esetében a homlokzati falak
utélagos kilsé oldali kiegészitd

hészigetelésével javithato. Az (]

épitési, alacsony energiaigényd,
illetve passzivhaz kiils6 falszerke-
zetének fontos eleme a megfeleld
hészigeteld képességl anyagok
alkalmazasa. A hdszigeteld anyag
kivalasztasanak szempontjabol
a hdészigeteld tulajdonsagokon
kivil az anyag egyéb mUszaki

paraméterei is meghatarozdak.

Régi épitési falazatok + Ytong Multipor hoszigetelés

llyen példaul hogy a hészigetelés
természetes alapanyagu, kelléen
stabil szerkezetl, nem égheté,
akusztikailag kedvezd tulajdon-
sagu és egyszerlen felhasznal-
haté legyen. Az Ytong Multipor
hészigeteld lapok alkalmazasa-
val kialakitott hészigetelés ezen

elvarasokat teljesiti.

: . U (W/m2K)*
Sze(rf‘l:leﬁzj?tté:;aus falva(z::;.;sag ht’)’szi'getelés Ytong multipor hoszigeteléssel
netkiil 75mm | 100mm  125mm 150 mm = 200 mm
Kisméret( téglafal 25 1,88 0,44 0,35 0,29 0,25 0,20
Kisméret( téglafal 38 1,43 0,40 0,33 0,28 0,24 0,19
Nagyméret( téglafal b 1,29 0,39 0,32 0,27 0,24 0,19
Nagyméret( téglafal 59 1,04 0,36 0,30 0,26 0,23 0,18
B30-as téglafal 30 1,42 0,41 0,34 0,28 0,25 0,19
Kisméretlii mészhomok fal 38 1,59 0,42 0,35 0,29 0,25 0,20
Kisméretli mészhomok fal 51 1,3 0,40 0,33 0,28 0,24 0,19
Nagyméretli mészhomok fal A 1,44 0,41 0,34 0,28 0,25 0,19
Nagyméretli mészhomok fal 59 1.16 0,39 0,32 0,27 0,24 0,19
Hazgyari Panel fal 25 0,99 0,32 0,27 0,24 0,21 0,17
Vasbeton fal 25 2,9 0,48 0,38 0,31 0,27 0,21
Uj épitésii falazatok + Ytong Multipor hészigetelés
: . U (W/m2K)*
Sz?E?::?:étsl?us falva[itr:;_;sag hb’szi'getelés Ytong multipor hdszigeteléssel
neétkil 100 mm = 125mm 150 mm = 200 mm

Ytong P2-0,5 fal 30,0 0,37 0,23 0,20 0,18 0,16 0,14
Ytong P2-0,5 fal 37,5 0,30 0,20 0,18 0,16 0,15 0,13
Ytong P2-0,4 A+ fal 30,0 0,31 0,20 0,18 0,17 0,15 0,13
Ytong P2-0,4 A+ fal 37,5 0,25 0,18 0,16 0,15 0,14 0,12
Silka mészhomok tégla fal 25,0 2,00 0,44 0,36 0,30 0,26 0,20
Silka mészhomok tégla fal 30,0 1,59 0,42 0,34 0,29 0,25 0,19
Porotherm N+F vazkeramia fal 30,0 0,49 0,27 0,23 0,21 0,18 0,15
Porotherm N+F vazkeramia fal 38,0 0,40 0,24 0,21 0,19 0,17 0,14
Leier 30,0 0,47 0,26 0,23 0,20 0,18 0,15
Leier 38,0 0,39 0,24 0,21 0,19 0,17 0,14

* az értékek tajékoztatd jellegliek, jelenleg érvényes hétechnikai kovetelmény értéke U™ 0,45W/m?K
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Felhasznalas

Meglévé éplletek utélagos szi-
getelésének elkészitése eldtt
a szigetelendd fal feliletérél a
meglévé laza vakolatrészeket
el kell tavolitani. Az alapfelilet
legyen kelléen sik, stabil és por-
mentes. Amennyiben sziikséges
a felliletet ki kell egyenliteni va-

kolatjavité anyaggal, vagy Ytong

Multipor habarccsal. A meglévé

parazaré homlokzatfestéket el

kell tavolitani.

Az els6 sor hészigetelést egyéb
hészigeteld rendszereknél is
hasznalatos indito profilrol kell
inditani.

Az Ytong Multipor habarcsot fu-
régépbe fogott keverdszarral, az
eléirt vizmennyiség hozzdadasa-

val csomdmentesre és egyen-

letes slrlséglre kell keverni.
A habarcsot a hészigeteld lapok
teljes feltletére 10 mm fogazatu
glettvassal hordjuk fel.

A hészigeteld lapot a feliilethez
torténdé nyomassal és oldalirény-
ban térténd kb. 2 cm eltolassal
kell a lapot a végleges poziciéba
csusztatni, mely lehetévé teszi a
habarcsbordak elteriilését, teljes

fellletl tapadast.

A lapokat egymashoz tompa t-
koztetéssel .szaraz kapcsolattal”
kell csatlakoztatni. Az elemeket
soronként feles- kotésben kell
elhelyezni. A falsarkok kialaki-
tdsa soronként kotéshen torte-
nik. Az elemek sziikség szerinti
méretre vagasa kézi flirésszel
elvégezhetd. A teljes felllet el-
készitése utan, illetve a habarcs-
réteg megszilardulasat kdvetéen
a fellletet szélszivastol fiiggden,

de minimum tabldnként 1 db,

tablakozépen elhelyezett diibellel
meg kell erésiteni. Az esetleges
illesztési egyenetlenségek kézi

csiszololappal korrigalhatoak.

A falnyildsoknal a hdészigeteld
lapokat Ugy kell elhelyezni, hogy
a nyildsok vonaldba ne essen il-
lesztés.

A homlokzati hészigetelés egyéb
szerkezeti megoldadsai azonosak
a teljes hészigetel6 rendsze-
reknél (THR) alkalmazott tech-

nolégiakkal. Az Ytong Multipor
hészigetelés alapvakolati rétege
(agyazd réteg) az Ytong Multipor
habarcsba agyazott lvegszovet

halé alkalmazasaval torténik.

A fed6vakolatok a hdszigeteld
rendszerhez illeszkedd, meg-
feleléen alacsony paradiffuziés
ellenallasu, kivalé paraateresztd
tulajdonsagu (asvanyi eredetd

szilikat ill. szilikon kotéanyagu)

anyagok lehetnek.

18



Homlokzati falak belso oldali
hoszigetelésenek részletei

Kivitelezés kezdete elbtt

5 derékszoglek-e és a homlok-
N 1 vonalat zsindrral kell kihdzni.
| A lapokat futésorokban ko-

o tésben kell felhelyezni.
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I D e Ytong Multipor A,“
habarcs — rugalmas kapcsolat
| Ytong Multipor hészigeteld
lap 60 mm - 80 mm cementestrich
vasbeton fodém
B Ytong Multipor habarcs + f !
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rugalmas csatlakozas
cementestrich

vasbeton fodém

Ytong Multipor habarcs

Ytong Multipor

| Ytong Multipor hészigeteld

- lap 60 mm - 80 mm

habarcs + vakolaterdsité halé

ellendrizni kell, hogy a falak

Ytong Multipor habarcs

Ytong Multipor hészigeteld
lap 60 mm - 80 mm

i Ytong Multipor habarcs

+ vakolaterdsité halo

[ kava hdszigetelés

konyokl6 parazard

kialakitasban

kava hészigetelés

XXRRRRORRR

ALY

rugalmas kapcsolat

cementestrich

/ meglévé fafodém
!

Ytong Multipor hészigeteld
lap 60 mm - 80 mm

Ytong Multipor
habarcs + vakolaterdsité hald

K

Ytong Multipor

kava hészigetelés

Ytong Multipor hészigeteld
lap 60 mm - 80 mm

Ytong Multipor
habarcs + vakolaterésité halo



Lefelé hiilo fodemek
hoszigetelésének részletei

Toldalék darabok Ytong Multipor rogzités folyamata

Kivitelezés kezdete
600, >200 , el6tt ellendrizni kell,
hogy derékszogliek-e
a fogaddszerkezetek,
majd a homlokvo-
nalat zsindrral kell

600 600

—

T

—

g kihdzni.
A lapokat futésorok-
T ban kotésben kell
o .
N felhelyezni.
g Tipp az optimalis szigeteléshez
R . lelégd gerenda also feliiletének szigetelése
. gerenda oldalanak szigetelése
. fodém szigetelés
Fodém - fal csatlakozas 1. Fodém - fal csatlakozas 2. Fodém - fal csatlakozas 3.
T \%‘
Ytong Multipor habarcs Ytong Multipor habarcs
Ytong Multipor 5 Ytong Multipor hészigeteld lap Ytong Multipor hészigeteld lap
hab. h . .
eneres h elasztikus csatlakozas (Acrylfuga) elasztikus csatlakozas (Acrylfuga)
i Ytong Multipor \
b hészigeteld lap A En bettédubel
} vakola_tva’gésvagK | o
\ elasztikus csatlakozas \ slvéds Uirsorofil
| -zaroprofi
N A\
Sarokkiképzés 1. Sarokkiképzés 2. Sarokkiképzés 3.

= S - — — \ - Ytong Multipor habarcs E Ytong Multipor habarcs
\ L Ytong Mult?por haba.rcs Ytong Multipor hészigetels lap Ytong Multipor hészigeteld lap
Ytong Multipor hészigetelé lap habarcsmentes fuga belitddibel
habarcsmentes fuga slveds lezardprofil
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Ytong Multipor

Asvanyi hoszigetelo rendszer

Ytong Multipor asvanyi
hoszigetelo lap

- tobbféle vastagsag

- alaktartd, homogén szerkezet

- konnyen alakithato

gazdasagos felhasznalas

ragaszthato, mechanikus
rogzitést nem igényel

- kivald hészigeteldképesség

nem éghetd (A1)

kornyezetbarat

hangelnyeld
- homogén, tomor

anyagszerkezet

fellletképzés nélkil is

ellendllo esztétikus felilet

Ytong Multipor habarcs
Ragasztashoz és erdsitéshez

- konnyd bedolgozas

nagy tapaddszilardsag
- képlékeny

natur fehér

paraateresztd

viztaszitd

Ytong Multipor Ytong Multipor
hészigetelo lap habarcs
Engedély Eurépai mUszaki engedély ETA-05/0093
Tests(r{iség 115 kg/m?®
Hévezetési Ay = 0,045 W/mK Mo, sziraz = 0,18 W/mK
Paravezetés p=3 p<10
TGzallésagi osztaly Al - nem éghetd A2 - nem éghetd
Nyomészilardsag kozép érték > 350 kPa CS I -1,5-50N/mm?
Huzészilardsag > 80 kPa

Vizfelvételi tényezd

rovid idejd azt. w,= 2,0 kg/m? (EN1609)
tartés azt. w; = 3,0 kg/m? (EN12087)

00 eega <y
Szallitasi és

felhasznalasi adatai: -_mm;
- tarolas széraz helyen rakla- noeers “y
pon, 12 hénap
- csomagolas: 20 kg/zsak (50 1)
- kiaddsséag: 1 zsék/30 liter
- bedolgozhatésag: kb. 1,5 6ra
- bedolgozas hémérséklet
> 5°C
- szérazanyag sziikséglet:
ragasztashoz kb. 3 kg/m?
- agyazd habarcs fellletkép-
zéshez kb. 3 kg/m?

Célszerszamok

Fogazott glettvas
(10 mm fogu)
- Furégépbe foghatd keverdszar

Kézi flirész

Csiszololap

Egyéb kiegészito szerkezetek:
- Uvegszal erdsités( vakolat
erésité hald

- indit6 és sarokvédd profilok

- szlkség esetén régzité dibel
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